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En [19] se representa la distribucion de fuerzas en los rodillos cuando el proceso es simulado con dos tipos de ma-
terial: uno afectado por el Efecto Bauschinger y saturacion ciclica, y otro afectado por el endurecimiento ciclico. La
cuantificacion de la diferencia de fuerzas en funcién del tipo de material es de gran interés a la hora de dimensionar

una aplanadora.

19. DIFERENCIA EN LA DISTRIBUCION DE FUERZA
EN MATERIALES INFLUENCIADOS POR EL EFECTO
BAUSCHINGER Y/O ENDURECIMIENTO CiCLICO.

Estos fendbmenos tienen su principal
influencia en la distribucién de
fuerzas que tienen que soportar los
distintos rodillos de la aplanadora.
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INFLUENCIA DEL COMPORTAMIENTO ELASTO-PLASTICO
DE LOS MATERIALES EN EL PROCESO DE APLANADO

MODELOS AVANZADOS DE MATERIAL
PARA LA CORRECTA SIMULACION DEL
PROCESO DE APLANADO

Los modelos numéricos permiten simular procesos En particular, la simulacién del proceso de aplanado

complejos en los que los modelos analiticos simples ya  permite analizar la calidad de aplanado y dimensionar

no tienen capacidad para predecir con precisién. El ob-  las maquinas mediante la prediccion de esfuerzos y pa-

jetivo de estos modelos es optimizar los procesos en un  res necesarios en los rodillos. Sin embargo, para que los

menor tiempo y sin costes elevados. resultados obtenidos mediante estos modelos de simu-
lacién sean capaces de predecir correctamente la reali-
dad, es necesario definir:

+ La geometria y el disefio de malla que reproduzcan el proceso real [20].
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